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Экзаменационные вопросы
по предмету “ Основы металловедения и 
[bookmark: _GoBack]термическая обработка металлов ”

1. Кристаллическое строение металлов. Анизотропия
2. Строение реальных кристаллов. Точечные, линейные и поверхностные несовершенства.
3. Процессы кристаллизации металлов. Кривые охлаждения. Теория Д. К. Чернова
4. Дендритное кристаллизация и строение металлического слитка
5. Полиморфизм металлов
6. Макроскопический анализ
7. Микроскопический анализ
8. Физические методы контроля качества металлов
9. Испытание на растяжение
10. Экзамен на твердость
11. Испытание на ударную вязкость
12. Теория сплавов. Механическая смесь. Твердые растворы. Химические соединения.
13. Диаграмма состояния І типа
14. Диаграмма состояния ІІ типа
15. Диаграмма состояния III типа
16. Диаграмма состояния IV типа. Закон Курнакова
17. Система железо-цементит. Фазы. Структурные составляющие
18. Объяснить процессы кристаллизации в мягкой стали
19. Объяснить процессы кристаллизации в доэвтектоидной стали
20. Объяснить процессы кристаллизации в эвтектоидной стали
21. Объяснить процессы кристаллизации в заэвтектоидной стали
22. Объяснить процессы кристаллизации в чугуне доэвтектическом
23. Объяснить процессы кристаллизации в чугуне эвтектическом
24. Объяснить процессы кристаллизации в чугуне заэвтектическом
25. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей
26. Углеродистые стали обыкновенного качества 
27. Углеродистые качественные конструкционные стали
28. Автоматные стали
29. Углеродистые инструментальные стали
30. Серые чугуны
31. Ковкие чугуны
32. Высокопрочные чугуны
33. Превращения в стали при нагреве. Рост зерна аустенита.
34. Превращения аустенита при непрерывном охлаждении
35. Изотермическое превращение аустенита
36. Полный отжиг
37. Отжиг на зернистый перлит
38. Диффузионный отжиг
39. Нормализация
40. Факторы, которые влияют на закаливание стали.
41. Закалка стали
42. Способы закаливания
43. Виды отпуска стали
44. Цементация
45. Азотирование
46. Диффузионная металлизация
47. Влияние легирующих элементов на свойства стали
48. Цементуемые стали
49. Улучшаемые стали
50. Стали для пружин и рессор.
51. Подшипниковые стали
52. Низколегированные стали
53. Стали для режущего инструмента
54. Быстрорежущие стали
55. Стали для измерительного инструмента
56. Штамповые стали
57. Корозионностойкие стали
58. Износостойкие стали
59. Жаростойкие стали
60. Жаропрочные стали
61. Медь, ее свойства
62. Латуни
63. Бронзы
64. Алюминий. Основные свойства
65. Деформированные алюминиевые сплавы, не упрочняемые термообработкой
66. Деформированные алюминиевые сплавы, упрочняемые термообработкой
67. Литейные алюминиевые сплавы
68. Титан. Основные свойства
69. Антифрикционные чугуны
70. Баббиты

